Materialy - Vicevrstvé

TG 150 PCL370HR

Tarel | mm | 10| Thn® | Terer | fan | Terer | T
150 10 330 | 3(175-249) 180 30 340 | 3(175-249)
datasheet
Tloustka Cu (pm) Tloustka Cu (pm)

Tloustka
materialu 18/18 35/35 70/70 105/105 18/18 35/35 70/70 105/105
(pm)
100 v v 0 0 v v O o)
150 v v v 0 0 0 o] 0
200 v v v 0 v v v O
250 v 0 0 v 0 0 0 0
200 v v v 0 v v O 0
360 O v O O v O 0 0
410 v v 0 o) o) o) O 6]
510 v v v 0O 0O v v v
610 v v O O O [ 0 0
710 v v v O v v v v
200 [0 v O O O [0 0 o)
1000 v v v O O 0 0 0
1080 0 v O O O 0 0 0
1200 v v 0 0 v v O O
1500 o) v o) o) o) o) o) v
- T"{’:;*;"" Pryskyfice | Dk (1GHz) | Skladem T'?:;‘;""’ Pryskyfice | Dk (1GHz) | Skladem
106 58 74% 3,80 v 58 76% 3,70 v
1080 79 65% 3,91 v 76 66% 3,90 v
1080(FZ99) 89 69% 3,36 v - - - -
2113 102 57% 410 v - - - -
2116 119 53% 4,20 v 122 56% 4,08 v
7628 201 46% 439 v 185 45% 430 v
9 pm 12 pm 18 pm 35 um

06/2026 20241


https://www.gatema.cz/wp-content/uploads/2023/08/material-is-370-hr.pdf

Materialy - Vicevrstvé

Ventec VT47

Tg [’C] T288 Td CTltrida
v)
180 30 355 3 (175-250)
datasheet
tloustka
materialu tloustka Cu (um)
(Hm)
18/18 35/35 70/70 105/105
100 v
150
200 v
250
300
360
410
510 v
610
710 v
9200
1000
1200 v
1500
2000
2400
3000
| VentecVT47 |
Typ Tloustka o ckyfice Dk (1GHz)  Skladem
{(um)
106 63 76% 3,45 v
1080 76 63% 375 v
1080 (FZ99) - ; ; -
2113 - ] ] -
2116 124 54% 4,03 v
7628 193 44% 425 v

5 (um) 12 (um) 18 (um) 35 (um) 70 (um)


https://www.gatema.cz/wp-content/uploads/2023/08/vt47-datasheet.pdf

